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PIEZA DE ARCILLA COCIDA ALIGERADA, PIEZA LD
R-12,5 de 300x188x188, CATEGORIA I UNE-EN 771-1:2011
" TERMOARCILLA de 19 "
FICHA TECNICA N° : 0851402 / Ident.: 100217 3
ENSAYOS SEGUIMIENTO MARCA AENOR

LADRILLERIAS
MALLORQUINAS, S.A.

minacion de la resistencia a compresién. UNE-EN 772-1:2011.

Las probetas son piezas enteras, desbastadas por sus tablas con mortero de cemento tipo CEM
1/52,5R para satisfacer las exigencias de planeidad y paralelismo indicadas en la norma de ensayo y
ensayadas a compresion colocadas con sus tablas en sentido perpendicular al esfuerzo aplicado,
tras acondicionamiento por secado en estufa 24 horas a 105°C, en fecha 19 de mayo de 2017.

. . Resistencia
Pieza Dimensiones o cign Carga e Normalizada
- L f(n;\n:()u (mm®)  (N) A ! ; .
(N/mm~) (daN/cm”) (N/mm~) (daN/cm")
1 | 297,1 x 188,4 x 186 55974 1089519 ’ 19,5 195 22,0 | 220
o T 296,9 x 189,7 x 184,7"' 56322 _ 103_20_5; _ 18,3 1_83 I 20,7 I! 2_07
3 297x1893x1854 56222 1225145 218 218 246 | 246
4 i 299,2 x 187,4 x 185,8 | 56070 | 1004_9é5_ _17,9 B 1_79_ | 20,3 | 20—2
5 2073x189x186 56190 1194254 21,3 212 240 | 240
6  299,1x187,1x185 55962 1202197 215 215 243 243
7 2967x1893x1849 56165 1382836 246 246 278 | 278
8 | 297,1 x 189,4 x 185,6 56271 _ _“_1134924 20,2 202 25,8 g
9 296,7 x 187,4 x 186 | 55602 I 1250740_ 22,_5 22_5 | 25,4 .I g‘r
10 2978x1888x1862 56225 « 1356260 24,1 241 273 | 273
Resistencié media (Rc) _ - 21,2 | 212 | 23,9 | 239
Ihe_sistencia Caracteristica | 17,5 - 175 “ 19,8 197
Factor de correccion por forma : 1,13
|Factor de corr_eccién por acondicionamiento 1,0
‘C_oeﬁgte de variacion de la muestra (CV) 10,7 %

I Incertidumbre de la carga de rotura: £ 4%

Incertidumbre de la resistencia a compresion: £ 4%

Segun la norma UNE-EN 771-1:2011, el fabricante debe declarar el valor de la resistencia media a
compresion, ademas de la resistencia a compresion normalizada cuando sea necesaria. Fl fabricante también
debe declarar si la pieza es de Categoria I o de Categoria II.

Ademds, el fabricante debe declarar si todos los valores individuales de resistencia a compresion de las piezas
| ensayaaas son mayores del 80% del valor declarado.
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LABORATORIO

Teléfono: 971 297 150 - 971 297 300 - Fax: 971 297 356
C/ Francesc Vallduvi, 1 - Polig. Can Valero
07011 Palma de Mallorca
E-mail: labartec@labartec.com

EXPEDIENTE N° ACTA ‘ ENSAYO UESTRO ALBARAN FECHA
12730 3 ‘ 78574 15349 PV 18/04/2017
LD-29

Determinacidon de la resistencia a compresion de piezas de arcilla cocida
segin UNE-EN 772-1:2011

DESTINATARIO

Obra: AUTOCONTROL 2017
, FELANITX

Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. (4013)

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO DE CORREOS 35
07200-FELANITX

Illes Balears

ACTA DE RESULTADOS

' DESCRIPCION DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DEL MATERIAL: TERMOARCILLA 19

RECOGIDA EN:

ENTREGADA POR: Muestreado por laboratorio

REFERENCIA PETICIONARIO

Fecha de recogida/entrega: 08/03/2017

Fecha de realizacion del ensayo: del 22/03/2017 al 31/03/2017
Método de preparacion de superficies: Mortero de cemento.
Método de acondicionamiento: Secado al aire, método a).
Aplicacién de la carga: Perpendicular a la tabla o cara de apoyo.

N° pieza I 1 \ 2 \ 3 [ 4 —[ S [ 6
Cara 1
largo (mm) 302 | 303 | 302 | 300 | 301 | 306
ancho (mm) 188 | 185 | 183 | 188 | 188 | 186
Cara 2
largo (mm) 301 303 | 306 | 301 299 | 304
ancho (mm) 189 | 186 | 186 | 187 | 188 | 187
Carga de rotura (kN) 1086 | 939.3 | 1086.6|1009.7 |1145.1[1017.6
Resistencia (N/mm?) 191 | 16.7 | 194 | 17.9 | 20.3 | 17.9
Coeficiente de variacion (%) 6.9
Resistencia media (N/mm?) 18.6
Resistencia normalizada (N/mm?) 21.4
| T e T o ’_— bsae 1 do1
Ve B¢ DIRECTOR Copias enviadas a:  LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S A TE(:NI;-:((RESF'O\. IIABLE
J /l\)}/’
AV X =

Fdo.VICTORIAND GARCIA MARTINEZ

Fdo.BLAS ALGNSO CORTES

Miembro de ALAB ‘ Miembro adherido a AENOR

Laboratorio Registrado C T.E. BAL-L-005 ‘ Fundado en 1994 ‘

Sistera de Gestion de |
Calidad ISO 9001

LABARTEC, S L U, Mallorca



C.I.F. B-07663271. R M de baleares, folio 69, tomo 1148, hoja PM-161286 del 11/5/94

EXPEDIENTE N° ACTA [ ENSAYO NUESTRO ALBARAN FECHA

N
IND

_|I|I:I|I|I|IIIIIII|.

10087 12 [ 68824 13841 PV 15/12/2015 :
| ]

LD-29

Determinacién de la resistencia a compresion de piezas de arcilla cocida
LABORATORIO segln UNE-EN 772-1:2011

Teléfono: 971 297 150 - 971 297 300 - Fax: 971 297 356
C/ Francesc Vallduvi, 1 - Polig. Can Valero
07011 Palma de Mallorca - - -

E-mail: labartec@labartec.com DESTINATARIO
Obra: AUTOCONTROL 2015 LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
, FELANITX APARTADO DE CORREOS 35
07200-FELANITX
Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. (4013) Illes Balears

ACTA DE RESULTADOS
DESCRIPCION DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DEL MATERIAL: Ladrillo ceramico REFERENCIA PETICIONARIO: TERMOARCILLA 19

RECOGIDA EN: Entregado en laboratorio ENTREGADA POR: Muestreado por peticionario Fecha de recogida/entrega: 09/11/2015

Fecha de realizacion del ensayo: del 18/11/2015 al 10/12/2015
Método de preparacion de superficies: Mortero de cemento.
Metodo de acondicionamiento: Secado al aire, método a).
Aplicacion de la carga: Perpendicular a la tabla o cara de apoyo.

N° pieza 1 2 3 4 5 6
Cara 1

largo (mm) 315.0 | 317.0 | 316.0 | 316.0 | 316.0 | 316.0

ancho (mm) 188.5 | 187.5 | 188.0 | 187.0 | 186.0 | 187.0
Cara 2

largo (mm) 317.0 | 316.0 | 315.0 | 315.0 | 316.0 | 315.0

ancho (mm) 188.5 | 186.5 | 189.0 | 187.0 | 186.0 | 187.0

Carga de rotura (kN) 1125.3 | 1188.9 | 1233.7 | 1148.9 | 1172.5 | 1044.5

Resistencia (N/mm?) 18.9 20.1 20.7 19.5 19.9 17.7

Coeficiente de variaciéon (%) 5.5

Resistencia media (N/mm?) 19.5

Resistencia normalizada (N/mm?) 22,4

o Los resullados de este informe sdlo afectan a las muesiras ensayadas L.
Pagina 1 de 1

Copias enviadas a:  LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S A - NONSABLE

Fdo.VICTDRIANO GARCIA MARTINEZ = . ONSO CORTES

Miembro de ALAB Miembro adherido a AENOR \ Laboratorio Registrado C. T E. BAL-L-005

LABARTEC, S L U, Mallorca
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LABARTEC, S.L.U.

laboratorio de ensayos
Sistema de Gestién de Calidad ISO 9001

Teléfono 971 297 150 - 971 297 300. Fax 971 29 73 56
C/ Francesc Vallduvi, | - Polig. Can Valero - 07011 Palma de Mallorca
E-mail: labartec@Ilabariec.com

Obra: AUTOCONTROL 2013

Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
(4013)

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DE LA MUESTRA
DESCRIPCION DEL MATERIAL: 6 TERMOARCILLA 18

RECOGIDA EN:  Eniregado en laboratorio ENTREGADA POR:

Fecha de realizacion del ensayo: del 24/09/2013 al 15/10/2013

Método de preparacion de superficies: Mortero de cemento.
Método de acondicionamiento: Secado al aire, método a).
Aplicacién de la carga: Perpendicular a la tabla o cara de apoyo.

EXPEDIENTE N° ACTA ENSAYO NUESTRO ALBARAN FECHA

| 8707 | 8 57047 10987 PV 17/12/2013

LD-29

Determinaciéon de la resistencia a compresion de piezas de arcilla
cocida segiin UNE-EN 772-1:2011

DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO DE CORREOS 35
07200-FELANITX

llles Balears

REFERENCIA PETICIONARIO:

Muestreado por pelicionario Fecha de recogida/entrega: o06/11/2013

N° pieza B | 1+ [ 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Cara 1 N S
largo (mm) 300.0 | 299.0 | 299.0 | 297.5 | 297.5 | 299.5
ancho (mm) 187.5 187.5 188.0 | 187.0 | 187.5 187.5
- Cara 2
largo (mm) 301.0 298.5 298.0 298.0 208.5 300.0
ancho (mm) ~188.0 | 187.5 187.5 187.5 186.5 188.0
Carga de rotura (kN) B 1048.3 | 1154.9 | 1101.3 | 1023.0 | 1160.5 | 1139.0
Resistencia (N/mm?) 18.6 20.6 19.7 18.3 20.8 20.2
Coeficiente de variacién (%) | 5.3
Resistencia media (N/mm3) 19.7
Resistencia normalizada (N/mm?) o 23.0
Pagina 1 de 1
Copias enviadas a: | ADRILLERIAS MALLORQUINAS, S A
VICTORMNO GARCIA MARTINEZ BLAS ALONSO CORTES

en 1994

LABORATORIO ACREDITADO EN EL AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES ‘ Fundado ‘ CREDITACION

‘ MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE BALEARES (ALAB)

02006EHA09

LABARTEC, S L U, Mallorca
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[ EXPEDIENTE N° ACTA ENSAYO NUESTRO ALBARAN - FECHA
LABARTEC, S.L.U. -
6824 5 47396 09757PV L 07/11/2011
laboratorio de ensayos S
LD-16

Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001

Teléfono 971 297 150 - 971 297 300. Fax 971 29 73 56 segiin UNE-EN 772-1:2002.

C/ Francesc Vallduvi, 1 - Polig. Can Valero - 07011 Palma de Mallorca
E-mail: labartec@labartec.cs

Determinacion de la resistencia a compresion de piezas de arcilla cocida

ACTA DE RESULTADOS DESTINATARIO
, LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
Obra: AUTOCONTROL 2011 APARTADO DE CORREOS 35
07200-FELANITX

Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. (4013) | | llles Balears

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DEL MATERIAL:  Termoarcilla 19 REFERENCIA PETICIONARIO:

RECOGIDA EN: Entregado en laboratorio ENTREGADA POR: Muestreado por peticionario

Fecha de recogida: 05/10/2011

RESULTADOS DEL ENSAYO

Fecha de realizacion del ensayo: del 19/10/2011 al 04/11/2011

Método de preparacion de superficies: Mortero de cemento.
Método de acondicionamiento: Secado al aire, método a).
Aplicacion de la carga: Perpendicular a la tabla o cara de apoyo.

N° pieza | 1 [ 2 | 3 1T 4 | 5 T s
Cara 1

largo (mm) 208.0 | 298.0 | 2985 | 298.2 | 296.5 297.5

ancho (mm) 187.0 186.0 186.0 186.0 187.0 186.0
Cara 2

largo (mm) 297.5 | 298.0 | 2975 | 2975 | 296.0 | 2975

ancho (mm) 186.5 187.0 187.0 186.5 186.0 186.5

Carga de rotura (kN) 1005.7 | 996.3 | 1065.4 | 885.2 926.0 770.5

Resistencia (N/mm?) 18.1 17.9 19.2 16.0 16.8 13.9

Coeficiente de variacion (%) 11.0

Resistencia media (N/mm?) 17.0

Resistencia normalizada (N/mm?) 19.9

Los resultados de este informe sélo afeclan a las mueslras ensayadas

Copias enviadas a: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

RESPONSABLE DE AREA

A

ANTONIA CAMPINS PEREYRA

LABORATORIO ACREDITADO EN EL AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES
MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE BALEARES. (ALAB)

en 1994 02006EHA09

Fundado ACREDITACION ‘I

LABARTEC, SL U, Mallorca
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LABARTEC, S.L.U.

laboratorio de ensayos

Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001

Teléfono 971 297 150 - 971 297 300. Fax 971 29 73 56

C/ Francesc Vallduvi, 1 - Polig. Can Valero - 07011 Palma de Mallorca

E-mail: labartec@labartec.es

ACTA DE RESULTADOS

EXPEDIENTE N° ACTA \ ENSAYO NUESTRO ALBARAN FECHA

-

4955 20 l 36138 06715 PV
L |

14/05/2010

LD-16

segin UNE-EN 772-1:2002.

Determinacion de la resistencia a compresion de piezas de arcilla cocida

DESTINATARIO

Obra: AUTOCONTROL 2010
PIEZAS CERAMICAS

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO DE CORREOS 35
07200-FELANITX

Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. (4013) | | llles Batears

| DESCRIPCION DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DEL MATERIAL: TERMOARCILLA 19 REFERENCIA PETICIONARIO:
RECOGIDA EN: Entregado en laboratorio ENTREGADA POR: Muestreado por peticionario Fecha de recogida: 26/02/2010 ‘

RESULTADOS DEL ENSAYO

Método de acondicionamiento: Secado al aire,

Fecha de realizacién del ensayo: del 22/04/2010 al 14/05/2010

Método de preparacion de superficies: Mortero de cemento.

método a).

Aplicacion de la carga: Perpendicular a la tabla o cara de apoyo.

N° pieza 1 2 3 4 5 6
Area (mm?) 54123 | 54621 | 54270 | 54620 | 54344 | 54510
Carga de rotura (kN) 960.0 | 1087.0 | 1080.2 | 924.9 [ 1120.5| 951.6
Resistencia (N/mm?) 17.7 19.9 19.9 16.9 20.6 17.5
Coeficiente de variacion (%) 8.3
Resistencia media (N/mm?) 18.8
Resistencia normalizada (N/mm?) 221

Ve B° Copias enviadas a: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A, RESF SABLE}JE A

7
VICTORIANO GARCIA MARTINEZ JOSE M.QUETGLAS RABELLA
Los resuliados de esle informe s6lo afeclan a las mueslras ensayadas

LABORATORIO ACREDITADD EN EL AREA DE CONTROL DE HORMIGGH EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES. l Fundado |

MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE BALEARES. (ALAB)

en 1994 |

ACREDITACIONJ

02006EHAO09

LABARTEC, S LU, Mallorca
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PIEZA DE ARCILLA COCIDA, PIEZA LD
R10 DE 300x188x188, CATEGORIA |, UNE-EN 771-1:2003
LADRILLERIAS " BLOQUE CERAMICO DE ARCILLA ALIGERADA "
MALLORQUINAS, S.A. ENSAYOS DE SEGUIMIENTO MARCA AENOR
F. TECNICA N°: 0850601 / TERMOARCILLA DE 19
MARCADO IDENTIFICACION: B(16-02-08)

R TEN N - =1

Las probetas son bloques enteros, desbastados por sus tablas hasta satisfacer las exigencias
de planeidad y paralelismo indicadas en la norma de ensayo y ensayados a compresion colocados
con sus tablas en sentido perpendicular al esfuerzo aplicado, tras acondicionamiento por
secado en estufa 24 horas a 105°C, en fecha 04 de Junio de 2008.

Dimensiones (mm)  Seccion Resistencia Fiesistgncia
Probeta Lx Ax H (mm?) Carga (N) i H Nor‘zmallzada :
| ~ (N/mm?)  (daN/ecm®)  (N/mm)  (daN/cm’)
1 298 x 188 x 189 56024 1196607 214 214 24,3 243
2 298 x 187 x 190 55726 986059 17,7 177 20,2 202
3 299 x 188 x 190 56212 | 973996 | 17,3 173 19,8 197
4 298 x 189 x 190 56322 1016753 181 180 20,6 206
5 298 x 186 x 190 55428 | 1222595 22,1 | 221 | 25,1 | 251
6 298 x 188 x 190 56024 1210239 21,6 216 2486 246
7 299 x 187 x 189 55913 @ 1135904 20,3 203 23,2 232
8 299 x 188 x 190 56212 1004005 17,9 179 20,4 204
9 .~ 299x189x189 56511 | 1163265 20,6 206 | 23,5 235
10 299 x 187 x 190 55913 1138552 20,4 204 23,2 232
Resistencia media (Rc) 19,7 | 197 22,5 225
Resistencia Caracteristica | 16,8 168 19,1 191
'Factor de correccion por forma 1,14
Factor de correccién por acondicionamiento 1,00
Coeficiente de variacion de la muestra (CV ) 9,2%

Incertidumbre de la carga de rotura: £ 2%
Incertidumbre de la resistencia a compresion: + 9,1%

Segun la norma UNE-EN 771-1:2003, el fabricante debe declarar el valor de la resistencia media a.
compresion, ademés de la resistencia a compresion normalizada cuando sea necesaria. El fabricante
también debe declarar si la pieza es de Categoria | o de Categoria /l,

Ademds, el Fabricante debe declarar si todos los valores individuales de resistencia a compresion de las '
piezas ensayadas son mayores del 80% del valor declarado.
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EXPEDIENTE N° ACTA ENSAYO NUESTRO ALBARAN FECHA

LABARTEC, S.L.U.

2270 6 14887 02038 PV 16/05/2008

laboratorio de ensayos

. . . LD-16
Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001

Determinacion de la resistencia a compresion de piezas de arcilla cocida
Teléfono 971 297 150 - 971 297 300. Fax 971 29 73 56 segln norma UNE-EN 772-1:2002

C/ Francesc Vallduvi, 1 - Polig. Can Valero - 07011 Palma de Mallorca
E-mail: labartec@labartec.es

ACTA DE RESULTADOS DESTINATARIO
. LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
Obra: AUTOCONTROL 2008 APARTADO DE CO 0S 35
07200-FELANITX

Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. (4013) | | Baleares

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DEL MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA DE 19 REFERENCIA PETICIONARIO:
RECOGIDA EN: Entregado en laboratorio ENTREGADA POR: Muestreado por peticionario Fecha de recogida: 17/04/2008
RESULTADOS DEL ENSAYO

Método de preparacion de superficies: Mortero de cemento.
Método de acondicionamiento: Secado al aire, método a).
Aplicacién de la carga: Perpendicular a la tabla o cara de apoyo.

N° pieza 1 2 3 4 5 6
Area (mm?) 55130.0 | 55121.3 | 55753.7 | 54778.4 | 55158.2 | 55016.0
Carga de rotura (kN) 1246.0 | 1194.5 | 1050.1 | 1044.9 | 1076.3 | 1024.5
Resistencia (N/mm?) 22.6 21.7 18.8 19.1 19.5 18.6
Coeficiente de variacion (%) 20.0

Resistencia media (N/mm?) 20.0

Resistencia normalizada (N/mm?) 23.4

Ve Be LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

VICTORIANO GARCIA MARTINEZ JOSE M.QUETGLAS RABELLA

/!
Ill’
|| 'Los resultados de este informe sblo afectan a las mussiras ensayadas

LABORATORIO ACREDITADO EN EL AREA DE CONTROL DE HPRMIGON EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES Fundado ACREDITACION
MIEMBRO DE LA ASOCIAGION DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE HALEARES. (ALAB) en 1994 02006EHA04

LABARTEC, S L U., Mallorca
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Expediente n° 07/32302580 | Pagina: 5 de 8
PIEZA DE ARCILLA COCIDA, PIEZA LD
R10 DE 300x188x188, CATEGORIA I, UNE-EN 771-1:2003
" BLOQUE CERAMICO DE ARCILLA ALIGERADA "
ENSAYOS DE SEGUIMIENTO MARCA AENOR
F. TECNICA N°: 0850601 / TERMOARCILLA DE 19
Informe de visita 034/001871 / Marcado: " B" ( 22-05-07 )

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

RESISTENCIA A COMPRESION. UNE-EN 772-1:2002

Las probetas son piezas enteras, refrentadas por sus tablas con mortero de cemento tipo CEM
I/52,5R y ensayadas a compresion colocadas con sus tablas en sentido perpendicular al
esfuerzo aplicado, tras acondicionarlas por secado en estufa 24 horas a 105°C, en fecha 25 de
Junio de 2007.

Dimensiones (mm)  Seccion Resistencia Resistgncia
Probeta Lx A x H (mm?) Carga (N) . = Nor;mallzada ,
(N/mm<) (daN/cm) (N/mm°) (daN/cm?)
1 302 x 188 x 188 56776 910646 16,0 160 18,8 188
2 301 x 190 x 191 57190 852786 14,9 149 17,4 174
3 302 x 188 x 188 56776 1013125 17,8 178 20,9 209
4 302 x189 x 191 57078 1074613 18,8 188 22,0 220
5 302 x 188 x 190 56776 960561 16,9 169 19,8 198
6 301x 189 x 190 56889 869948 15,3 153 17,9 179
7 302 x 189 x 190 57078 1006260 17,6 176 20,6 206
8 302 x 189 x 189 57078 884952 15,5 155 18,1 181
9 303 x 189 x 191 57267 941242 16,4 164 19,2 192
10 302 x 189 x 191 57078 879460 15,4 154 18,0 180
Resistencia media (Rc) 16,5 165 19,3 193
Resistencia Caracteristica 14,4 144 16,8 168
Factor de correccién por forma 1,17
Factor de correccién por acondicionamiento 1,00
Coeficiente de variacion de la muestra ( CV ) 7,9%

Incertidumbre de la carga de rotura: + 2%
Incertidumbre de la resistencia a compresion: + 9,1%

Segun la norma UNE-EN 771-1:2003, el fabricante debe declarar el valor de la resistencia media a
compresion, ademas de la resistencia a compresion normalizada cuando sea necesaria. E/l Fabricante
también debe declarar si la pieza es de Categoria | o de Categoria /I,

Ademds, el fabricante debe declarar si todos los valores individuales de resistencia a compresion de las
piezas ensayadas son mayores del 80% del valor declarado.

Aghar @




C.I.F. B-07683271. R.M. de baleares, folio 69, tomo 1149, hoja PM-18126 del 11/5/94

LABARTEC, S.L.U.

laboratorio de ensayos
Sistema de Gesti6n de Calidad ISO 9001
Teléfono 971 297 150 - 971 297 300. Fax 971 29 73 56

C/ Francesc Vallduvi, 1 - Polig. Can Valero - 07011 Palma de Mallorca
E-mail: labartec@labartec.es

ACTA DE RESULTADOS

EXPEDIENTE N° ACTA ENSAYO  |NUESTRO ALBARAN FECHA
164 18 1030 00414-pV 19/06/2007
LD-16
—

Determinaci6n de la resistencia a compresién de piezas de arcilla cocida
seglin norma UNE-EN 772-1:2002

DESTINATARIO

Obra: AUTOCONTROL 2007

Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. (4013)

L

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO DE CORREQS 35
07200-FELANITX

Baleares

| DESCRIPCION DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: Entregado en laboratorio

DESCRIPCION DEL MATERIAL: BLOGUE DE TERMOARGILLA DE 19 (19x19x30)

ENTREGADA POR: Muestreado por peticionario

Fecha de recogida: 27/04/2007

REFERENGIA PETICIONARIO:

RESULTADOS DEL ENSAYO

Método de preparacion de superficies: Mortero de cemento.
Método de acondicionamiento: Secado al aire, método a).
Aplicacion de la carga: Perpendicular a la tabla o cara mayor.

N° pieza 1 2 3 4 5 6
Area (mm32) 55763.5 | 55502.5 | 55279.0 | 55735.3 | 55614.0 | 55884.9
Carga de rotura (kN) 1110.8 | 1149.5 | 1088.7 | 1052.5 | 1158.7 | 1128.2
Resistencia (N/mm?) 19.9 20.7 19.7 18.9 20.8 20.2
Coeficiente de variacién (%) 9.5
Resistencia media (N/mm?) 20.0
Resistencia normalizada (N/mm?) 234

i Copias enviadas a:  LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

VICTORIANO GARCIA MARTINEZ

Los resultados de este informe sélo afectan a las muestras ensayadas

JOSE M.QUETGLAS RABELLA

LABORATORIO ACREDITADO EM EL AREA DE CONTROL DE HORMIGGN EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES,

MIEMERO DE LA ASOCIACION DE LABORATORIOS ACREDITADOS [E BALEARES. (ALAB)

Fundado
en 1994

|

ACREDITACION |
02006EHA04 |

LABARTEC, 8.L.U., Mallorca



10U

LABARTEGC, s. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos
Sistemna de Gestién de Calidad 1SO 9001

Teléfonos 97129 71 50 - 971 29 75 12. Fax 971297356
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca’'ls Enegistes.
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS

ACTA
PETICION | PRESUPUESTO | EXPEDIENTE| ENSAYO
RECOGIDA 2
=
21111 21111 128778
DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35
07200 FELANITX

BALEARES

Fecha:

36 21111 |

B

29/09/2006

DESCRIPCION DEL ENSAYO
TIPO LD-42 CONTENIDO: Determinacidén de la resistencia a la compresién de piezas
cerdmicas. sobre 6 piezas, segin UNE-EN 772-1:2002
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO
ENTREGADA POR: D* PETRA MIQUEL
OBRA: AUTOCONTROL 2006 LOTE: MUESTRA N.2 5
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A REF PET
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
N.2 PROBETAS: 12
MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA DE 19 (19X19X30) UNE-EN 772-1:2002
RESULTADOS DEL ENSAYO
Método preparacidén superficie: Refrentado con mortero de cemento.
Método acondicionamiento: Secado al aire, método a)
i T T T 1} T 1 T 1
| N° [Area media|C.ROTURA|RESIST.|| N° |Area media|C.ROTURA|RESIST. |
|Piezal (mm?) | (kN) ] (N/mm?)||Pieza| (mm?) I (kN) | (N/mm?) |
| f I f [ ] I I I I
| 1 | ss.389,8 | 1.071,5| 19,3 || 4 | 56.538,4 | 1.126,6] 19,9 |
I I f f [} I f I i
| 2 | s5.893,0 | 1.092,4f 19,5 || 5 | 56.212,0 | 1.166,1| 20,7 |
| I i I [ | I f I |
| 3 | s5.446,4 | 986,0 | 17,8 || 6 | s5.623,6 | 1.121,5| 20,2 |
L I | | L I | 1 |
Resistencia media= 19,6 N/mm?
Resistencia normalizada= 22,7 N/mm?
Coeficiente de variacidn= 14,8 %
b 3
5
1
H
E
Lo
VB DIRECQTOR,
VICTORIAND GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITP&:!ON AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado . ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006EHAQ4 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES
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PIEZA DE ARCILLA COCIDA, PIEZA LD
R10 DE 300x188x188, CATEGORIA |, UNE-EN 771-1:2003
LADRILLERIAS " BLOQUE CERAMICO DE ARCILLA ALIGERADA "
MALLORQUINAS, S.A. ENSAYOS DE SEGUIMIENTO MARCA AENOR
F. TECNICA N°: 0850601 (2006-04-25) / TERMOARCILLA DE 13

MARCADO IDENTIFICACION: "B "

RESISTENCIA A COMPRESION. UNE-EN 772-1:2002

Las probetas son piezas enteras, refrentadas por sus tablas con mortero de cemento tipo CEM
I/52,5R y ensayadas a compresién colocadas con sus tablas en sentido perpendicular al
esfuerzo aplicado, tras acondicionarlas por secado en estufa 24 horas a 105°C, en fecha 11 de
Julio de 2006.

. . . . . Resistencia
Dimensiones (mm)  Seccion Resistencia

Probete LxAxH (mem°) caraa (M) (N/mm?)  (daN/cm?) [N/:?nr;?alézzgjcmz]

1 300 x 188 x 192 56400 737852 13,1 131 15,3 153

2 300x 188 x 191 56400 963307 171 171 20,0 200

3 300 x 189 x 192 56700 855826 15,1 151 17,7 177

4 301x 188 x 192 56588 819640 14,5 145 16,9 169

5 300 x 188 x 192 56400 816894 14,5 145 16,9 169

6 300 x 189 x 192 56700 865241 15,3 153 17,9 178

7 301x 188 x 192 56588 953599 16,9 168 19,7 197

8 300 x 188 x 192 56400 829250 14,7 147 17,2 172

9 300 x 187 x 192 56100 761781 13,6 136 15,9 159

10 300 x 189 x 192 56700 862299 15,2 152 17,8 178

Resistencia media (Rc) 15,0 150 17,5 175

Resistencia Caracteristica 12,9 129 15,1 151
Factor de correccion por forma 1,17
Factor de correccion por acondicionamiento 1,00
Coeficiente de variacion de la muestra (CV ) 8,4%

Incertidumbre de la carga de rotura: + 2%
Incertidumbre de la resistencia a compresion: = 9,1%

Segun la norma UNE-EN 771-1.2003, el fabricante debe declarar el valor de la resistencia media a
compresion, ademds de la resistencia a compresion normalizada cuando sea necesaria. El fabricante
también debe declarar si la pieza es de Categoria | o de Categoria l.

Ademés, el Fabricante debe declarar si todos los valores individuales de resistencia a compresion de las
piezas ensayadas son mayores del 80% del valor declarado.
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ACTA

PETICION | PRESUPUESTO | EXPEDIENTE ENSAYO V I I
RECOGIDA 2
L
19139 19139 111303

LABARTEGC, s. L. DESTINATARIO

SOCIEDAD UNIPERSONAL

laboratorio de ensayos
Sistema de Gestion de Calidad 1SO 9001 LADRILLERIAS MALLORQUINAS, 5.A.
APARTADO, 35
07200 FELANITX
Teléfonos 97129 71 50 - 971 29 75 12. Fax 971 29 73 56 BALEARES
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Induslrial Ca'ls Enegisles

07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS [+ w|[s o[

06/06/2005
DESCRIPCION DEL ENSAYO
TiPO LD-39 CONTENIDO: Determinacién de la resistencia a la compresién de piezas
cerdmicas sobre 10 piezas segin UNE-EN 772-1:2002
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO
ENTREGADA POR: D* PETRA MIQUEL
OBRA: AUTOCONTROL MARCA CE LOTE: MUESTRA N.° 5
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A REF PET
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
N.2 PROBETAS: 10
MATERIAL: TERMOARCILLA DE 19 (19X19X30) UNE-EN 772-1:2002
RESULTADOS DEL ENSAYO
Método preparacidn superficie: Refrentado con mortero de cemento.
Método acondicinamiento: Secado al aire, método a)
I T I | [ T T T 1
| N° |Area media|C.ROTURA|RESIST.|| N° |Area media|C.ROTURA|RESIST. |
|P1EZA| (mm?) | (kN) | (N/mm?)||PIEZA| (mm?) | (kN) | (N/mm?)
| ] | | I | | | |
I I | I [ I I T 1
| 1 | 55.437,0 | 1.311,5) 23,7 || 6 | 55.362,8 | 1.113,1| 20,1
| i | | | 1 i I [}
f T T T 1 F f T 1 1
| 2 | s55.260,6 | 1.217,3] 22,0 || 7 | 56.025,0 | 1.324,2| 23,6
| | | | I 1 | | |
I ] I I KL T T T 1
| 3 | 55.464,8 | 1.276,8| 23,0 || 8 | 55.530,4 | 1.171,0| 21,1
| I 1 | Il 1 1 1 1
| I | I T ) T I 1
| 4 | 55.446,4 | 1.211,1} 21,8 || 9 | 55.511,4 | 1.182,0| 21,3
| | | | I | | | | |
| I 1 I [ ] T I 1
| 5 | 55.511,4 | 1.108,7| 20,0 || 10 | 55.558,1 | 1.206,6| 21,7
1 I 1 I il i i I |
Resistencia media= 21,8 N/mm?2
Resigtencia Normalizada= 25,4 N/mm?
Coeficiente de variacidén= 17,0 %
8
£
E]
g
RTARN
V2D OR, EL TECNJCO RESPONSABL
VICTOREANO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ASOCIACION DE LABORATORIOS

02006EHA04 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de

ACREOITADOS DE BALEARES
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ACTA

17116 17116 104078

PETICION | PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO
1 - | RECOGIDA - :!

LABARTEG, s. L. DESTINATARIO

SOCIEDAD UNIPERSONAL

laboratorio de ensayos
Sistema de Gestién de Calidad 1SO 9001 LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A:
APARTADO, 35
07200 FELANITX
Teléfonos 97129 71 50 - 971 29 75 12 Fax 97129 73 56 BALERRES
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegisles.

07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS  [v us|[® || r=m _a/12/2000 |
DESCRIPCION DEL ENSAYO
TiPo LD-15 CONTENIDO: Resistencia a compresién segun UNE 67.026-94
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO
ENTREGADA POR: D* PETRA MIQUEL
OBRA: AUTOCONTROL 2004 LOTE: MUESTRA N.¢ 1
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, s.An RERPET ¢ £ .08/08/04
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
N.2 PROBETAS: .
MATERIAL: TERMOARCILLA DE 19 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento.
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas.
) T T T ! |
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA |
|PIEZA| (mm?2) | (KN/S) | (KN) | (N/mm?)
I ] | ] 1 |
I T I 1 1 |
| 1 | s9.250 | 19,75 | 1.322,1 | 22,3
k i | 1 i |
I T I 1 1 |
| 2 | e€0.038 | 20,01 | 1.200,8 | 20,0
L 1 | 1 | |
I T | 1 1 |
| 3 | 60.384 | 20,13 | 1.216,0 | 20,1 |
} I I I 1 l
| 4 | s59.942 | 19,98 | 1.185,5 | 19,8
I i I I I |
| 5 | 59.596 | 19,87 | 1.200,3 | 20,1
f ! I I I |
| 6 | 59.849 | 19,95 | 1.163,8 | 19,4 |
L 1 1 1 1 J
RESISTENCIA MEDIA: 20,3 N/mm?
RESISTENCIA NORMALIZADA: 23,5 N/mm: :
VALOR CARACTERISTICO: 21,6 N/mm: H
W/,
S
. DIRECTOR, EL TECNIGH RESPONSABLE,
Ay
VI IAND GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ASOCIACION DE LABORATORIOS

02006EHAC4 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de

ACREDITADOS DE BALEARES
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LABARTEG, s. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

ACTA

PETICION | PRESUPUESTO EXPEDIENTEN ENSAYO
RECOGIDA

17116 17116 100190

VIl - 2

DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S
APARTADO, 35

AL

07200 FELANITX
Teléfonos 97129 71 50 - 97129 75 12 Fax 971297356 BALEARES
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Induslrial Ca'ls Enegistes.
07011 Palma de Mallorca
ACTA DE RESULTADOS [ edl= [ re 16/07/2008
DESCRIPCION DEL ENSAYO
TIPO LD-15 CONTENIDO: Resistencia a compresién seglin UNE 67.026-94
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO
ENTREGADA POR: D* PETRA MIQUEL
OBRA: AUTOCONTROL 2004 LOTE: MUESTRA N.° 5
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, §.A REF.PET £.£.:02/12/03
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
N.° PROBETAS:
12
MATERIAL: TERMOARCILLA 19 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento.
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas.
T T T T T 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA|
|PIEZA|  (mm?) | (RN/S) | (KN) | (N/mm?) |
| | | 1 | |
I | i 1 I 1
| 1 | s8.%05 | 19,64 | 1.099,1 | 18,7 |
I ] 1 | ] |
r ) T ] T 1
| 2 | s58.276 | 19,43 | 961,7 | 16,5 |
| 1 | 1 | ]
| 1 | 1 | ]
| 3 | 58.433 | 19,48 | 1.057,0 | 18,1 |
| | 1 | | ]
I I ) I i i
| 4 | s58.869 | 19,62 | 1.118,2 | 19,0 |
1 1 | ] [l |
) 1 | ) T I
| 5 | 59.027 | 19,67 | 1.057,3 | 17,9 |
1 | | | | |
I | ] ] I 1
| 6 | 58.590 | 19,53 | 1.207,9 | 20,6 |
L | 1 L ] |
RESISTENCIA MEDIA: 18,5 N/mm? P
RESISTENCIA NORMALIZADA: 21,6 N/mm? ; "
VALOR CARACTERISTICO: 19,0 N/mm? NS £
/ . ‘0' \( f:
- - v
v. CTOR, ™

JOSE QUETGLAS RABELLA

VICTORIANO GARCIA MARTINEZ
ACHEDITAklON AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO
02006HAS9 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES

OTRAS
REFERENCIAS:

Fundado

en 1994 Miembro de

ASOCIACION DE LABORATORIOS
ACREDITADOS DE BALEARES




ACTA
PETICION | PRESUPUESTO | EXPEDIENTE ENSAYO

RECOGIDA V I I i 2
15198 15198 15198 93250
LABARTEG, s. L. DESTINATARIO

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

APARTADO, 35

07200 FELANITX

Teléfonos 97129 71 50-97129 75 12 Fax 9712973 56 BALEARES

Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS  [* o[ee oo ][ ren

DESCRIPCION DEL ENSAYO

TIPO LD-15 CONTENIDO: Resistencia a compresién segin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO

ENTREGADA POR: D* PETRA MIQUEL

OBRA: AUTOCONTROL 2003 LOTE: MUESTRA N.° 5
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A  REF PET. f.£.:04/10/03

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.° PROBETAS: 12
MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 19 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO

100

TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas

I T 1 I T |
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA|

|PIEZA| (mm2) i (KN/S) | (KN) | (N/mm2)

I f I I f {
| 1 | 59.945 | 19,98 i 1.177,3 | 19,6
f—t— f f {
| 2 | 59.755 | 19,92 | 1.015,9 | 17,0
— | 1 | |
| 3 | 59.220 | 19,74 | 1.056,9 | 17,8

| 1 | | |

| 1 ] 1 1 |
| 4 | 59.693 | 19,90 | 1.170,3 | 19,6

I I f I I |
| s | s9.725 | 19,91 | 978,7 | 16,4
— + i : :
| 6 | 59.946 | 19,98 | 1.094,7 | |
L 1 1 1

RESISTENCIA MEDIA: 18,1 N/mm2
RESISTENCIA NORMALIZADA: 20,9 N/mm?

it Kaaersuing

LI,
V.

IRECTOR,

VICTORL‘&NO GARCIA MARTINEZ X JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ) [ ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de | ACREDITADOS DE BALEARES




o ACTA

PETICION | PRESUPUESTO| EXPEDIENTE ENSAYO
RECOGIDA - 2J

15198 15198 15198 91810

LABARTEG, S. L. DESTINATARIO

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35

07200 FELANITX

Telélonos 97129 71 50 - 971 29 75 12. Fax 97129 73 56 BALEARES

Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS [+ = [ o [

DESCRIPCION DEL ENSAYO

TIPO LD-15 CONTENIDO:  Registencia a compresién segin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO

ENTREGADA POR: D* PETRA MIQUEL

OBRA: AUTOCONTROL 2003 LOTE: MUESTRA N.° 2
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A REF.PET. f.f.:14/08/03

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

o .
N.° PROBETAS: 12

MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 19 67.026-94

RESULTADOS DEL ENSAYO

10U
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento.
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas

L T T T 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA | TENSION ROTURA |
|PIEZA|  (mm2) | (xn/s) | (KN) | (N/mm2)
L ] 1 ] | 1
) ) | T ] )
| 1 | ©58.468 | 19,49 | 1.359,1 | 23,2 |
| ] 1 | | i
I I T I I 1
| 2 | s8.812 | 19,60 | 1.310,8 | 22,3 |
— : | '. |
| 3 | s8.467 | 19,49 | 1.146,1 | 19,6 |
! L] | | 1 |
L | 1 L 1
| & | s8.es5 | 19,55 | 1.228,0 | 20,9 |
— | : = |
| 5 | se.e2s | 19,5¢ | 1.217,8 | 20,8 |
— | : '. |
| 6 | ss.8a1 | 19,61 | 1.259,6 | 21,4 |
L 1 ] | 1 1
RESISTENCIA MEDIA: 21,4 N/mm? s
RESISTENCIA NORMALIZADA: 24,8 N/mm? %
4
Sl H
(L1
v IRECTOR, EL TECN/CO RESPONSABL
VICTORLANO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA

ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado , 7] 7.1 ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembrode |l |"  ACAEDITADOS DE BALEARES




ACTA
PETICION |PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO
RECOGIDA VII - 2
15198 15198 15198 91233
LABARTEGC, S. L. DESTINATARIO

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

APARTADO, 35
07200 FELANITX

Teléfonos 97129 71 50 - 971 29 75 12 Fax 9712973 56 BALEARES
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS  [v = |[= oo |[re

DESCRIPCION DEL ENSAYO

mro LD-15 CONTENIDO: Resistencia a compresién seg@n UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO

ENTREGADA POR: D* PETRA MIQUEL

OBRA: AUTOCONTROL 2003 LOTE: MUESTRAN. 4
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A REF. PET, £.£.:02/07/03

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.° PROBETAS: 12

MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 19 67.026-94

RESULTADOS DEL ENSAYO

100

TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento.
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas.

T T T | 1
N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA |

T

l

|p1EZA| (mm2) | (KN/S) | (KN) | (N/mm2)

1 I | | 1 =id
] 1 T | I |
] 1 | s8.840 | 19,61 | 1.221,9 | 20,8
i } : : —
| 2 | s8.969 | 19,66 | 1.349,0 | 22,9

| il ] | l |
| | i | I 1
| 3 | s59.126 | 19,71 | 1.199,4 | 20,3

I f .‘ 1 I l
| 4 | s8.999 | 19,67 |  1.128,4 | 19,1 |
= | : | |
| 5 | s59.472 | 19,82 | 1.257,8 | 21,2 |
f f I l I |
| 6 | s8.776 | 19,59 | 1.309,3 | 22,3 |
L 1 | 1 ! |

RESISTENCIA MEDIA: 21,1 N/mm?
RESISTENCIA NORMALIZADA: 24,5 N/mm?

7l =

4B} DIRECTOR, EL TECNJCO RESPONSABL

Impla Mallorquina

VICTORIIANO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA

ACREDITA{)lON AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado . / D ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de i ACREDITADOS DE BALEARES




ACTA
PETICION | PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO
RECOGIDA V l 2
-
15196 1519 15198 88806
LABARTEC, S. L. DESTINATARIO
SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos
LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35
07200 FELANITX
Teléfonos 97129 71 50 - 971 29 75 12 Fax 97129 73 56 BALEARES
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Indusirial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca
ACTA DE RESULTADOS [ f{=  =ifre=
DESCRIPCION DEL ENSAYO
TIPO LD-15 CONTENIDO: Resistencia a compresién segiin UNE 67.026-94
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO
ENTREGADA POR: D* PETRA MIQUEL
OBRA: AUTOCONTROL 2003 LOTE: MUESTRA N.2 2
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.MREf, PET. £.£.:14/05/03

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.2 PROBETAS:

12
MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 19 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
100
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
T T T ) 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA |
|PIEZA| (mm2) | (KN/S) | (KN) | (N/mm2)
| | 1 | | !
B T I 1 ) i
| 1 | s58.654 | 19,55 | 1.200,9 | 20,5
[} | | | | =
L I ) | | |
| 2 | s59.408 | 19,80 | 1.119,1 | 18,8 |
| ] | | ] |
[ J | I I |
| 3 | s8.625 | 19,54 | 992,4 | 16,9
i = | | |
| 4 | s9.063 | 19,69 | 1.202,4 | 20,4 |
| [} | [} 1 —
I~ T | | T I
| 5 | ss.875 | 19,63 | 1.138,2 | 19,3 |
1 | 1 | | i
1 | 1 I T |
| 6 | s8.812 | 19,60 | 1.152,1 | 19,6
L ] 1 1 | ]
RESISTENCIA MEDIA: 19,3 N/mm?
RESISTENCIA NORMALIZADA: 22,3 N/mm?
VICﬁokiANo GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado , ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES RAEFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES




10U

LABARTEG, s. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

ACTA

PETICION | PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYQ
RECOGIDA v -
15198 15198 15198 86969 -

DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35
07200 FELANITX
Teléfonos 97129 71 50 - 971 29 75 12 Fax 97129 73 56 BALEARES
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca
ACTA DE RESULTADOS [+ = [[e o [[ree
DESCRIPCION DEL ENSAYO
o LD-15 CONTENIDO: Resistencia a compresidn segiin UNE 67.026-94
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO
ENTREGADA POR: D* PETRA MIQUEL
OBRA: AUTOCONTROL 2003 LOTE: MUESTRAN:® 3
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A Rgrper. L[-f.:17/03/03
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
N.2 PROBETAS: 12
MATERIAL: TERMOARCILLA 19 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento.
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas.
r T T T T 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA|
|PIEZA| (mm2) | (xN/S) | (KN) | (N/mm2)
1 ] | | 1 |
I 1 I | 1 1
| 1 | s59.157 | 19,72 | 1.144,8 | 19,3 |
| I | I I {
| 2 | »58.825 | 19,54 | 1.132,7 | 19,3 |
| | 1 1 | |
! I 1 I T 1
| 3 | s60.135 | 20,05 | 1.176,8 | 19,6
L [l | | ] |
¥ ¥ | 1 1 |
| 4 | s9.156 | 19,72 | 1.120,4 | 18,9
| | | | | ]
I 1 T I I 1
| s | s%.315 | 19,77 | 1.064,7 | 17,9
| | 1 I ] |
| | T ] I |
| 6 | 58.497 | 19,50 | 1.031,3 | 17,6 |
L L | 1 1 — ﬁ‘
RESISTENCIA MEDIA: 18,8 N/mm? | p,f 1(
/ 'd
RESISTENCIA NORMALIZADA: 21,7 N/mm?2 s
2%
{
: .l EL TECNJCO RESPDT»\BL
)
— 3% s =
" \
VICTO%EANO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
1
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado , ASOGIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES




PRESUPUESTO| EXPEDIENTE

fPETICION
|

{
| 15198 | 15198

ENSAYO
RECOGIDA I : !
L]

85517

LABARTEG, S. L.  DESTINATARIO

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

APARTADO, 35
07200 FELANITX
Teléfonos 971297150 - 971 2975 12 Fax 971297356 BALEARES
Francesc Validuvi, 1 Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESU LTADOS |! N 15_‘ | 5 15198 \ ‘ Fecha: 20/02/2003

DESCRIPCION DEL ENSAYO

TIPO LD-15 CONTENIDO: Resistencia a compresién segln UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: FABRICA - FRANCISCO NOGUERA

ENTREGADA POR: EL PETICIONARIO

OBRA: AUTOCONTROL 2003 LOTE: MUESTRA N.2 1
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A REF.PET |

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.2 PROBETAS: 6

MATERIAL:

RESULTADOS DEL ENSAYO

BLOQUE TERMOARCILLA 19 67.026-94

10U
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas

T T 1 T 1
N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA | TENSION ROTURA|

I

|

|PIEZA|  (mm2) | (xn/s)y | (KN) | (N/mm2)

| | | 1 1 |
I I ] | L) 1
| 1 | »59.064 | 19,69 | 1.064,8 | 18,0

1 [l | 1 I |
i 1 I 1 I |
| 2 | s9.250 | 19,75 | 1.071,2 | 18,1 |
L | ] L | |
I I 1 I I 1
| 3 | s8.898 | 19,63 | 1.030,9 | 17,5 |
— : : 1 —
| &« | s8.841 | 19,61 | 862,0 | 14,6 |
1 1 | | 1 |
I 1 ) | 1 |
| 5 | s8.ss0 | 19,61 | 1.061,3 ] 18,0 |
I ] | [l I ]
I ) | 1 ) |
| 6 | ss8.811 | 19,60 | 1.010,4 | 17,2 |
| L 1 1 1 —

RESISTENCIA MEDIA: 17,2 N/mm? i
RESISTENCIA NORMALIZADA: 20,0 N/mm? -

CTOR, EL TEC éonESP0N§$BL,

e

VICTORIANO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA

ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HOAMIGON EN MASA O ARMADC OTRAS Fundado _ | AT ASOCIACION OE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE SALEARES




100

LABARTEG, s. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

Teléfonos 97129 71 50-97129 7512 Fax 971297356
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL ENSAYO

ACTA

PETICION | PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO
_ RECOGIDA - 2
13342 13342 13342 81187

DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35

07200 FELANITX

BALEARES

N.2 86‘ ‘ Exp 13342‘ ‘ Fecha: 06/09/2002

TIPO LD-15 CONTENIDO:

Resistencia a compresidn seglin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

FABRICA - JUAN M. GAMUNDI

EL PETICIONARIO

RECOGIDA EN:
ENTREGADA POR:
OBRA: AUTOCONTROL 2002

PETICIONARIO:

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A REr pET.

LOTE: MUESTRA N.2 1

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.2 PROBETAS: 7
MATERIAL:

BLOQUE TERMOARCILLA 19

67.026-94

RESULTADOS DEL ENSAYO

TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento.
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas.

T T T

T

N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA |

T
|PIEZA|  (mm2) | (KN/S) | (KN) | (N/mm2)
|
—i : | :
| 1 | s8.5%0 | 19,53 | 1.174,1 | 20,0
| | ) L I
I I T ¥ T
| 2 | 59.063 | 19.69 | 1.128,8 | 19,1
| | 1 I [l
I I I T i
| 3 | 5s9.157 | 19.72 | 1.112,8 | 18,8
— | : |
| 4 | s9.095 | 1s.70 | 1.221,2 | 20,7
|
—t | | l
| 5 | s8.938 | 19.65 | 1.269,0 | 21,5
[ (] | il |
) ) I | |
| 6 | s9.032 | 19.68 | 1.281,0 | 21,7
i 1 L | ]
RESISTENCIA MEDIA: 20,3 N/mm? u
RESISTENCIA NORMALIZADA: 23,4 N/mm? £
-
£
L] .
m"&YwnE_GH. ELTE
e
VICTORIANO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ) ASOCIACION D LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES




100

ACTA

PETICION | PRESUPUESTO| EXPEDIENTE ENSAYO
RECOGIDA I 2
|
13342 13342 13342 78144

LABARTEG, s. L.

DESTINATARIO

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

Teléfonos 97129 7150 - 9712975 12 Fax 971297356
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Induslrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL ENSAYO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35
07200 FELANITX

BALEARES

13342 28/05/2002

[ Fecha:

= [=

TIPO LD-15 CONTENIDO: Resistencia a compresidén segin UNE 67.026-94
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
RECOGIDA EN: FABRICA - FRANCISCO NOGUERA
ENTREGADA POR:
OBRA: AUTOCONTROL 2002 LOTE: MUESTRA N.2 1
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A REF PET f£.£:14/04/02
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
N.2 PROBETAS: 6
MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 19 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
| T T 1 | 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA |
|p1EZA| (mm2) | (RN/S) | (KN) | (N/mm2) |
1 I | | ] |
| L) I L) | |
] 1 | 59.156 | 19,72 | 1.136,2 | 19,2 i
1 | 1 | | |
I~ | ] T I 4
| 2 | s8.311 | 19,44 | 1.078,8 | 18,5
| [} | 1 1 |
] 1 1 I I |
| 3 | s58.906 | 19,64 | 1.126,2 | 19,1
1 | 1 | ] -
| I ) i ] |
| 4 | ss.es8 | 19,56 | 1.088,5 | 18,5 |
I 1 | | | |
| T ) | I I
| 5 | 58.531 | 19,51 | 998,2 | 17,1
| 1 1 | |
T T T ) 1
| 6 | s8.782 | 19,59 | 1.095,8 | 18,6
L 1 1 1 L ]
RESISTENCIA MEDIA: 18,5 N/mm?
RESISTENCIA NORMALIZADA: 21,3 N/mm?
. ‘EBJ f - EL TECN/CO RESPONSABLE, |
( - _]a:’_'l‘:*]r
W —
=l
VICTORIANDO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
i
AGREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ) ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS OE BALEARES




100

LABARTEC, s. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

Teléfonos 9712971 50- 971 29 75 12. Fax 9712973 56
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes.
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL ENSAYO

ACTA

PETICION |PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO
RECOGIDA VII = 2
13342 13342 13342 76055

DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35

07200 FELANITX
BALEARES
N 44 Exp 13342 ‘ | Fecha: 08/04/2002

TIPO LD-15 CONTENIDO:  Resistencia a compresién segin UNE 67.026-94
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
RECOGIDA EN: FABRICA - JOARQUIN MARTINEZ MUNOZ
ENTREGADA POR: EL PETICIONARIO
OBRA: AUTOCONTROL 2002 LOTE: MUESTRA N.2 1
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A Rgfrper. fecha fabricacién:01/03/02
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
N.2 PROBETAS: s
MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 19 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
T T T T T 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA|
|P1EZA| (mMm2) | (KN/S) | (KN) | (N/mm2)
|
I I f I 1 |
| 1 | s9.819 | 19,%¢ | 1.276,3 | 21,3 |
I | 1 | | |
1 T I I I
| 2 | se8.500 | 19,50 | 1.403,0 | 24,0
]
I I I i H i
| 3 | 59.471 | 19,82 | 1.376,5 | 23,1
— | : | —
| 4 | s59.660 | 19,89 | 1.391,0 | 23,3
| |
I i E 1 i |
| s | ss8.s41 | 19,61 | 1.128,6 | 19,2
| } I l I I
| 6 | 59.660 | 19,89 | 1.343,8 | 22,5 |
| | 1 I L )
RESISTENCIA MEDIA: 22,2 N/mm? 1
g
RESISTENCIA NORMALIZADA: 25,6 N/mm? i
F-|
/ ¥
L
AT \
V. Bl DIRECTOR, EL TECNICO RESPONSABLE,
| ' 0
e -
il
UICTDFIANU GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ) ASOGIAGION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES




100

ACTA
PETICION |PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO
- RECOGIDA |

13342 13342 13342 73835

Vil -2

DESTINATARIO

LABARTEG, s. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL

laboratorio de ensayos
LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

APARTADO, 35

07200 FELANITX
Teléfonos 97129 71 50 - 971 29 75 12. Fax 9712973 56 BALEARES
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegisles
07011 Palma de Mallorca
ACTA DE RESULTADOS v zef|mr ]| rem 0170272002

DESCRIPCION DEL ENSAYO

mroe LD-15 CONTENIDO:  Resistencia a compresién segin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: FABRICA - FRANCISCO NOGUERA

ENTREGADA POR:

OBRA: AUTOCONTROL 2002 LOTE:

PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A  REF.PET. f.entrada:14/01/02

MUESTRA N.2 1

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.2 PROBETAS:

6
MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 19 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
L T T T T 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA |
|P1EZA| (mm2) | (KN/S) | (KN) | (N/mm2)
— ! I ﬁ —
| © | 59.441 | 19,81 | 1.323,7 | 22,3 |
1 1 1 [} 1 -
I I | T I |
| 2 | s59.186 | 19,73 | 1.209,4 | 20,4 |
| | | | ] |
] I | I T 1
| 3 | s9.595 | 19,87 | 1.283,7 | 21,5 |
1 | 1 1 | |
1 | ) L I 1
| & | s9.503 | 19,83 | 1.363,1 | 22,9
— | t : —
| 5 | s9.063 | 19,69 | 1.201,8 | 20,3 |
[| | 1 | | ]
i 1 I | I 1
| 6 | s59.379 | 19,79 | 1.460,1 | 24,6 |
L L ) L 1 ]
RESISTENCIA MEDIA: 22,0 N/mm?
RESISTENCIA NORMALIZADA: 25,4 N/mm?
g
v2 B/ DIRECTOR, EL TECNICO,RESPONSABLE,
\u.\\- ——— AR ———
_‘1\' | \\'-._..;
VICTORIANO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado _ ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES




100

LABARTEG, s. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

Teléfonos 97129 71 50 - 971 29 75 12 Fax 9712973 56
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL ENSAYO

ACTA
PETICION |PRESUPUESTO | EXPEDIENTE ENSAYO
RECOGIDA I 2
= L
11442 11442 72026

DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35
07200 FELANITX

BALEARES

l N-® 130 ‘ ‘ Exp.

04/12/2001

11442 ‘ Fecha:

TIPO LD-15 CONTENIDO: Resistencia a compresién seglin UNE 67.026-34
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
RECOGIDA EN: FABRICA - FRANCISCO NOGUERA
ENTREGADA POR:
OBRA: AUTOCONTROL 2001 LOTE: MUESTRA N.2 1
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A REF.PET.
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
N.2 PROBETAS: B
MATERIAL: BLOQUE DE TERMOARCILLA 19 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
I T T T T 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA|
|PIEZA| (mm2) [ (RN/8) | (KN) | (N/mm2)
| | 1 | 1 |
I | I I 1 |
| 1 | s59.812 | 19,34 ! 1.554,8 | 26,0 |
L I ] I | |
) I I ) I i
| 2 | 59.441 | 19,81 | 1.439,8 | 24,2 |
I (| l | ] |
I T T 1 T L
| 3 | e60.610 | 20,20 | 1.438,7 | 23,7
| | 1 ] 1 |
| | T T T 1
| 4 | e60.452 | 20,15 | 1.490,6 | 24,7 |
| | | ] | ]
I i 1 T | I
| 5 | 59.882 | 19,96 | 1.449,9 | 24,2 |
H f f f f 1
| 6 | 59.535 | 19,85 | 1.442,9 | 24,2 |
L 1 1 1 1 |
RESISTENCIA MEDIA: 24,5 N/mm?
RESTISTENCIA NORMALIZADA: 28,2 N/mm?
'
]. [/
l I
“41 IRECTOR, EL TECNICO RESPONSABLE,
_I
( \i" | { /
VICTORIANO GARCIA MARTINEZ ANTONIA CAMPINS PEREYRA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ' ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES




10U

LABARTEG, s. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

Teléfonos 97129 71 50 - 9712975 12 Fax 97129 73 56
Francesc Vallduvi, 1 Poligono induslrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL ENSAYO

[ T 7 ACTA —
PETICION | PRESUPUESTO | EXPEDIENTE| ENSAYO
RECOGIDA -
11442 11442 | 70828

DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS,
APARTADO, 35

S.A.

07200 FELANITX
BALEARES
N 118 ‘ ‘ Exp 11442 ‘ Fecha: 26/10/2001

o LD-15 CONTENIDO:

Resistencia a compresidén segin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: FABRICA - FRANCISCO NOGUERA

ENTREGADA POR:

OBRA: AUTOCONTROL 2001

PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A pef peT

LOTE: MUESTRA N.2 1

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.2 PROBETAS: 6
MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 19 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
I T T T T 1
| N®° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA |
|PIEZA| (mm2) | (kN/s) | (KN) | (N/mm2)
| | | ] I |
I I I T T 1
| 1 | 59.913 | 19,97 | 1.396,2 | 23,3 |
| | | I 1 ]
I I I L] L] 1
| 2 | s59.879 | 19,96 | 1.376,1 | 23,0
| | | 1 ] -
I I T T T 1
| 3 | 59.535 | 19,85 | 1.369,6 | 23,0
| | ] 1 L] |
I I T T 1 1
| 4 | e61.312 | 20,44 | 1.331,1 | 21,7 |
f f f f I |
| 5 | s59.157 | 19,72 | 1.233,1 | 20,8
|
f f f I . {
| & | e60.613 | 20,20 | 1.424,4 | 23,5 |
L 1 1 de L ]
RESISTENCIA MEDIA: 22,6 N/mm2
RESISTENCIA NORMALIZADA: 26,2 N/mm2 E
| /(]
2 g {DIRECTOR, EL TECNICO RESPONSABLE,
by f_;;:___'-_'_..;-—!_n L
P
VICTORTIANO GARCIA MARTINEZ ANTONIA CAMPINS PEREYRA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ) ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006HAQ99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES




ACTA
PETICION |PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO
- RECOGIDA -
11442 11442 69536

LABARTEGC, S. L. DESTINATARIO - '

SOCIEDAD UNIPERSONAL [
laboratorio de ensayos

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

APARTADO, 35
07200 FELANITX
Teléfonos 97129 71 50 - 971 29 75 12. Fax 971 29 73 56 BALEARES

Francesc Vallduvi, 1. Poligono Induslrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS  [v 2 [[= e ][rer /o0t |

DESCRIPCION DEL ENSAYO

TIPO LD-15 CONTENIDO: Resistencia a compresgién segin UNE 67.026-94 |
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
RECOGIDA EN: FABRICA - FRANCISCO NOGUERA
ENTREGADA POR:
OBRA: AUTOCONTROL 2001 LOTE: MUESTRA N.2 1
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A  pep peT. |
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
N.2 PROBETAS: 6 1
MATERIAL: BLOQUE TERARCILLA 19 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
10U
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
| | T ) T 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA |
|PIEZA| (mm2) | (xn/s) | (xN) | (N/mm2) |
L | ] | | 1
I I ) | 1 1
| 2 | s9.850 | 19,95 | 1.428,0 | 23,9 |
| | ! | | |
] i 1 ! 1 !
| 2 | s9.284 | 19,76 | 1.436,4 | 24,2 |
| | 1 | | |
I I ) | I |
| 3 | eo0.006 | 20,00 | 1.413,0 | 23,5 |
| | ] — | |
| | ) | | |
| 4 | s59.381 | 19,79 | 1.428,2 | 24,1 |
| | 1 | | ]
| | I | I i
| 5 | s9.850 | 19,95 | 1.411,3 | 23,6 |
L | 1 | | |
1§ 3 ] I I 3
| 6 | 59.756 | 19,92 | 1.369,2 | 22,9 |
L ] 1 L | ]
RESISTENCIA MEDIA: 23,7 N/mm2
RESISTENCIA NORMALIZADA: 27,3 N/mm2
- 2 T
\ IRECTOR, EL TECNICO RESPONSABLE,
| ,:.
I
\ : . I
b A LA )
— __1I. 4
VICTORIANO GARCIA MARTINEZ ANTONIA CAMPINS PEREYRA

=
ACREDITAGION
02006HA99

Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCI en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES

AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado 11 ASOCIACION DE LABORATORIOS
AS:




100

-

LABARTEG, S. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

Teléfonos 971297150 - 971 29 75 12. Fax 9712973 56
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Induslrial Ca’ls Enegisles.
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL ENSAYO

ACTA
PETICION |PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO
RECOGIDA I -
11442 11442 68913

DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35

07200
BALEARES

FELANITX

30/08/2001

N.2 96 H Exp 11442 H Fecha:

mpo LD-15 CONTENIDO:

Resistencia a compresidén segin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: FABRICA - FRANCISCO NOGUERA
ENTREGADA POR:
OBRA: AUTOCONTROL 2001

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A

PETICIONARIO:

REF. PET.

LOTE: MUESTRAN® 1

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.2 PROBETAS: 6
MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 19 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
L 1 ] T I 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX. |CARGA ROTURA|TENSION ROTURA |
[pIEZA| (mm2) |  (KW/S) | (KN) | (N/mm2) |
1 1 | | | |
T ) ] I ]
| 1 | s0.103 | 20,03 | 1.310,3 | 21,8
1 I | | | |
I I I | | 1
| 2 | s59.092 | 19,70 | 1.437,3 | 24,3 |
| | | 1 i |
— T 1 1 1 1
| 3 | s9.284 | 19,76 | 1.439,9 | 24,3 |
1 1 ] I ] |
| 1 T 1 ) 1
| 4 | eo0.071 | 20,02 | 1.291,0 | 21,5 |
1 1 | | | |
) ] ] I ] 1
| 5 | s59.032 | 19,68 | 1.469,1 | 24,9 |
| | | 1 | |
= T | | | ]
| 6 | se.saa | 19,61 | 1.477,1 | 25,1 |
L 1 1 1 1 |
RESISTENCIA MEDIA: 23,7 N/mm2 .
RESISTENCIA NORMALIZADA: 27,4 N/mm2 i
/ 2
JLg ]
=8 DIRECTOR, EL TECNICO RESPONSABLE,
|. f
(W A4 UL
VICTORIANO GARCIA MARTINEZ ANTONIA CAMPINS PEREYRA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ) ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES




c |

) ACTA
PETICION | PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO

" RECOGIDA | = 2
11442 11442 67914

LABARTEG, s. L. DESTINATARIO

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

APARTADO, 35
07200 FELANITX
Telélonos 9712971 50 - 97129 75 12 Fax 9712973 66 BALEARES

Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS [ |[sr s |[rem ss/07/200m |

DESCRIPCION DEL ENSAYO

TIPO LD-15 CONTENIDO: Resistencia a compresién segin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: FABRICA - JESUS VICENTE NARRO CARRETERO

ENTREGADA POR:

OBRA: AUTOCONTROL 2001 LOTE: MUESTRA N.2 1
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A  REF. PET.

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.2 PROBETAS: - |

MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 19 67.026-94 ‘

RESULTADOS DEL ENSAYO

100

TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas

[ ! T ] L] 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA | TENSION ROTURA |

|pTEZA| (mm2) | (KN/S) ] (KN) | (N/mm2)

'. f ; i f —
| 1 | s9.882 | 19,96 | 1.452,8 | 24,3
—t : '. : 1
| 2 | s9.788 | 19,92 | 1.478,6 | 24,7 |
— | : : :
| 3 | s59.598 | 19,87 | 1.581,0 | 26,5 |
i : I '. |
| 4 | s9.787 | 19,93 | 1.619,8 | 27,1
— | | 1 !
| 5 | s9.8a9 | 19,95 | 1.576,1 ] 26,3
— | : | —]
| 6 | s60.s80 | 20,29 | 1.527,0 | 25,2 |
y B L 1 L 1 —=]

RESISTENCIA MEDIA: 25,7 N/mm2
RESISTENCIA NORMALIZADA: 29,6 N/mm2

V.2 B.2 DIRECTOR, EL TECN?G RESPONSABLE,
/ i {
Aluiun| s 4
ANTONIA CAMPINS PEREYRA JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ASOCIACIGN DE LABORATOR;

02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembrode . ACREDITADOS DE BALEARES




10U

LABARTEC, s. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

Teléfonos 97129 71 50 - 971 29 75 12 Fax 9712973 56
Francesc Vallduvi, 1 Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

DESCRIPCION DEL ENSAYO

ACTA
PETICION | PRESUPUESTO | EXPEDIENTE ENSAYO
RECOGIDA =
11442 11442 66040
L |

DESTINATARIO

APARTADO, 35
07200
BALEARES

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

FELANITX

ACTA DE RESULTADOS  [v = [[ee ne [[r=m

04/06 /@

mwo LD-15 CONTENIDO:

Resistencia a compresién segin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: FABRICA - FRANCISCO NOGUERA

ENTREGADA POR: EL CLIENTE

OBRA: AUTOCONTROL 2001

PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A

REF. PET.

LOTE:
f£f.£.:13/04/01

MUESTRAN® 1

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

en 1994

ACREDITADOS DE BALEARES

N.2 PROBETAS: 7
MATERIAL: BLOQUE DE TERMOARCILLA 19 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
— T T T T i
[ N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA | TENSION ROTURA |
|pTEZA| (mm2) | (kN/S) | (KN) | (N/mm2)
— : : | —
| 2 | s59.063 | 19,69 | 1.330,0 | 22,5
— '. : | —
| 2 | ss8.812 | 19,60 | 1.361,5 | 23,2
| ] | ] | |
I T I I | 1
| 3 | ss.969 | 19,66 | 1.378,9 | 23,4 |
[} | | I 1 |
I i T I 1 1
| 4 | s59.063 | 19,69 | 1.370,4 | 23,2 |
L 1 | | ] i
L I I T 1 1
| s | s59.032 | 19,68 | 1.456,7 | 24,7 |
| [ 1 | ] |
I I I I I 1
| 6 | s9.156 | 19,72 | 1.463,2 | 24,7 |
| 1L 1 | L ]
RESISTENCIA MEDIA: 23,6 N/mm2
RESISTENCIA NORMALIZADA: 27,5 N/mm2
EL TECNICO RESPONSABLE, |
(‘ d u,u‘;;‘::"/
VICTORIﬂNQ GARCIA MARTINEZ ANTONIA CAMPINS PEREYRA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado _ 71T ASOCIACIGH DE LABGRATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: Miembro de 1=




100

LABARTEC, S. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

07011 Palma de Mallorca

Teléfonos 97129 71 50 - 971 29 75 12. Fax 971297356
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL ENSAYO

Tm-19K

ACTA
PETICION | PRESUPUESTO| EXPEDIENTE ENSAYO
RECOGIDA

11442 11442 64837

VIl - 2

DESTINATARIO

BALEARES

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35
07200 FELANITX

| N.Y 51 | ‘ Exp.

11442

Fecha:

24/04/2001 —‘

o  LD-15

CONTENIDO:

Resistencia a compresidén segin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN:

OBRA:
PETICIONARIO

ENTREGADA POR:

FABRICA

AUTOCONTROL 2001

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A

- FRANCISCO NOGUERA
EL CLIENTE

LOTE:

REF. PET.

MUESTRAN: 1

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.2 PROBETAS: 7
MATERIAL: BLOQUE DE TERMOARCILLA 19 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
I T T T I |
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA|
|PIEZA| (mm2) | (kN/s) | (KN) | (N/mm2)
1 | | l | —
1 | T T T I
| 1 | s9.726 | 19,91 | 1.160,5 | 19,4
| | L I | N
| | ) T ] 1
| 2 | s9.756 | 19,92 | 1.290,0 | 21,6
| | I [l 1 1
| I ] 1 1 1
| 3 | s9.882 | 19,96 | 1.326,4 | 22,2 |
| | ] | | |
I I T 1 1 I
| 4 | 59.190 | 19,73 | 1.162,0 | 19,6
| I 1 1 | |
! I T L T |
| s | s9.378 | 19,79 | 1.367,5 | 23,0 |
| ] 1 1 | |
i T 1 1 I }
| & | 59.535 | 19,85 | 1.261,7 | 21,2 |
| i 1 1 | ¥
RESISTENCIA MEDIA: 21,2 N/mm2 #
RESISTENCIA NORMALIZADA: 24,5 N/mm2 g
"y £
Y f E
& I/ 7
Ve E’ﬁ FIHE,CTOR. EL TECNIGD RESPONSABLE,
| (
W e G
L\ el ="
VICTURJRNQ GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado . ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES




10U

11 g

LABARTEG, s. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

PETICION | PRESUPUESTO

11442

ACTA
EXPEDIENTE ENSAYO
_RECOGIDA
11442 63698 -

DESTINATARIO

APARTADO, 35

07200 FELANITX

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

Teléfonos 97129 7150 - 97120 75 12, Fax 97129 73 56 BALEARES
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca
ACTA DE RESULTADOS [+ [ ne ][ s
DESCRIPCION DEL ENSAYO
TIPO LD-15 CONTENIDO: Resistencia a compresién segin UNE 67.026-94
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
RECOGIDA EN: FABRICA - FRANCISCO NOGUERA
ENTREGADA POR:
OBRA: AUTOCONTROL 2001 LOTE: MUESTRAN: 1
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A  prc per.
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
N.2 PROBETAS: 7
MATERIAL: BLOQUES DE TERMOARCILLA 19 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
I T T T T 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA |
|pIEZA| (mMm2) | (KN/S) | (KN) | (N/mm2) |
I | 1 | [ |
I I 1 T L 1
| 1 | s59.943 | 19,98 | 1.220,6 | 20,4 |
I | 1 | 1 ]
I I 1 I I 1
| 2 | e60.697 | 20,23 | 1.420,7 | 23,4 |
1 I [l | | |
I I 1 I I 1
| 3 | e60.1269 | 20,06 | 1.185,7 | 19,7 |
| | |
I t i | | 1
| 4 | s9.472 | 19,82 | 1.145,6 | 19,3 |
I | | | | ]
I T 1 I T 1
| 5 | s0.037 | 20,01 | 1.086,2 | 18,1 |
1 1 | ] [} |
I i 1 I I |
| 6 | 59.348 | 19,78 | 1.220,5 | 20,6 |
1 1 | 1 1 ]
RESISTENCIA MEDIA: 20,3 N/mm2 .
RESISTENCIA NORMALIZADA: 23,4 N/mm2 5
A
[ E
EL TECNICO RESPONSABLE,
(;,,S(;—\—U*"' et
VICTORIANO GARCIA MARTINEZ ANTONIA CAMPINS PEREYRA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ’ ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES GONSTITUYENTES, REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES




10U

TM L9

Vil -2

ACTA
PETICION | PRESUPUESTO | EXPEDIENTE ENSAYO
RECOGIDA
11442 11442 62016
LABARTEC, s. L. DESTINATARIO

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

APARTADO, 35

07200 FELANITX

Teléfonos 97129 71 50 - 971 29 75 12 Fax 9712973 56 BALEARES
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Induslrial Ca'ls Enegisles
07011 Palma de Mallorca
ACTA DE RESULTADOS [~ = |[=

11442 ‘

LFecha:

16/02/2001 ‘

DESCRIPCION DEL ENSAYO

o LD-15

CONTENIDO: Resistencia a compresidén seglin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO

ENTREGADA POR: GUILLERMO ADROVER

OBRA: AUTOCONTROL 2001 LOTE:
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A  ppr perT.

MUESTRA N.°

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.2 PROBETAS: 8
MATERIAL: BLOQUES DE TERMOARCILLA 19 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
L] T T I T 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA|
|PIEZA|  (mm2) | (kN/S) | (KN) | (N/mm2)
1 ] | 1 | 1
| T I 1 I 1
I 1 | s9.850 | 19,95 | 1.310,8 | 21,9
| | | | I
| T I I T |
| 2 | eo0.610 | 20,20 | 1.375,1 | 22,7
| | I 1 1 |
| | I ] 1 1
| 3 | s59.314 | 19,77 | 1.503,1 | 25,3
I L} 1 1 | |
) I 1 I | 1
| 4 | e60.261 | 20,09 | 1.380,4 | 22,9
1 I | 1 1 |
I T 1 I ) 1
| 5 | so.s18 | 20,17 | 1.463,1 | 24,2 |
1 1 | | 1 |
I T I ] L] 1
| 6 | 60.736 | 20,25 | 1.426,2 | 23,5
1 1 1 ] 1 |
RESISTENCIA MEDIA: 23,4 N/mm2
RESISTENCIA NORMALIZADA: 26,6 N/mm2
EL TECNICO RESPONSABLE,
d‘ WL O g (
-
VICTORIANG GARCIA MARTINEZ ANTONIA CAMPINS PEREYRA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado . ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 ¥ SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES
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