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LD-35

Determinacion de la resistencia a compresion de piezas de arcilla
cocida segin UNE-EN 772-1:2011+A1

DESTINATARIO

Obra: AUTOCONTROL 2019
, FELANITX

Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. (4013)

1 VUELTA, N° 203
07200-FELANITX
Illes Balears

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DEL MATERIAL: Ladrillo ceramico

RECOGIDA EN: Entregado en laboratorio

REFERENCIA PETICIONARIOHE-19

ENTREGADA POR: Muestreado por peticionario

Fecha de recogida/entrega:28/10/2019

Fecha de ensayo:

Método de preparacion de la superficie:

Método de acondicionamiento:

11/12/2019

Refrentado con mortero de cemento y arena 1:1

14 dias en ambiente laboratorio

Cara de aplicacion de la carga: Tabla

N° pieza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Largo 1 (mm) 30.1 30.2 30.1 30.2 29.9 29.8 30.1 29.9 30.2 30.1
Largo 2 (mm) 29.9 30.6 30.1 30.0 30.1 29.8 29.7 30.1 30.2 29.9
Ancho 1 (mm) 19.0 19.6 19.0 18.9 19.1 19.0 18.9 19.0 19.0 19.2
Ancho 2 (mm) 19.0 19.8 19.0 19.1 18.7 19.0 18.9 18.8 19.2 18.8
Carga de rotura (kN) 14.3 16.8 14.7 15.0 16.0 17.4 13.7 18.4 15.9 16.8
Resistencia (N/mmg?) 25.1 28.1 25.7 26.2 28.2 30.7 24.2 32.5 27.6 29.5
Coeficiente de variacién (%) 9.4

Resistencia media (N/mm?2) 27.8

RESISTENCIA NORMALIZADA (N/mmg?)
32.2
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